
Colocando LUPROMAX à prova em laboratório 

É com muita satisfação que expomos aqui os resultados de uma série de testes rigorosos, a partir dos 
quais se pode comprovar toda a eficiência do Lupromax. 

 



      

 



 



 

 

 

As imagens abaixo demonstram as temperaturas captadas por medidor termográfico durante teste 
de carga na máquina Timken: 

LUPROMAX suportanto carga máxima no teste LUPROMAX suportanto carga máxima no teste 

  
COM O CARTER DA MÁQUINA SEM O CARTER DA MÁQUINA 

1,2 Testes do tipo four ball realizados aplicando-se força sobre 4 esferas em contato entre si envolvidas 
em óleo lubrificante e inseridas no aparelho de aferição. 

3,4 Testes realizados a partir do uso de máquina de carga do tipo Timken, de acordo com o padrão 
ASTM D2782. 



Colocando LUPROMAX à prova em veículos 

Peugeot 408 THP 1.6 

 



 

Mercedes-Benz C63 AMG 

 



 

 

 

Yamaha 1 

 

 

Yamaha XJ6 

 

 


